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VOITURE

Résine: 100 g de résine 
pour 60 g de durcis-
seur, ou en volume : 
100 parts pour 70 parts  
- Mastic: rajouter 2-3% 
de durcisseur BPO à 
la pâte

Après avoir dégraissé et 
poncé la zone à réparer, 
appliquer 1 couche de 
résine sur le pourtour de 
la fi ssure, puis 1 bout de 
Mat de Verre. Imprégner 
de résine jusqu'à trans-
parence du mat. 

Enduire la réparation 
de Mastic de Finition 
à l'aide d'une spatule. 
Laisser durcir 15-
20 minutes, puis poncer 
avec abrasif P120. 

Appliquer 2 autres 
bouts de mat chevau-
chant le premier, pour 
élargir la zone d'accro-
che. Après séchage, 
poncer à l'abrasif P80,

Appliquer l'Apprêt 
de Finition, poncer. 
Appliquer une peinture 
compatible avec le 
support.

Caravane
Co� re plastique
Percé ou fendu

ASTUCE : Pour 
une réparation 

plus robuste, répéter 
le même process sur la 
face intérieure.

Kit de 
Réparation 

Epoxy

Abrasif 

Mastic de 
Finition

Apprêt de 
Finition

http://soloplast.fr/maitrise-des-reparations.php

